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  چكيده
آكريـل   نـوع  چمـن بـا بـه كـاربردن مقـادير مختلـف پليمرهـاي جـاذب آب از        بررسي تغييرات رطوبت حجمي خاك و پتانسيل آب گياه    به منظور

چهـار   قالب طـرح بلوكهـاي كامـل تـصادفي در     آزمايش در .انجام پذيرفت ميبد واحد دانشگاه آزاد در مزرعه تحقيقاتي1384آميدپتاسيم، آزمايشي درسال
جهت كاشت از بذر رقـم      .  متر مربع به عنوان شاهد و در سه تكرار اجرا گرديد            گرم پليمر بر مترمربع خاك و سطح صفرگرم پليمر بر          24و  12 ،   6 ، 3سطح  

در طول آزمايش و در تيمارهـاي حـاوي   . استفاده شد و ميزان آب مصرفي نيز به صورت روزانه و از طريق كنتور ثبت گرديد) Poa pratensis(هلندي 
اقدام به كـاهش ميـزان آبيـاري در هـر كـرت      ) p.f(يل آب خاك با استفاده از منحني  و پتانس TDRپليمر، براساس اندازه گيري رطوبت خاك با دستگاه

نتـايج  . از برگ گياه چمن جهت سنجش ميزان پتانسيل آب گياه انجام گرفـت  روز به صورت كف بر15 روزه و هر90نمونه برداري طي يك دوره . گرديد
 گرم پليمر بر مترمربع در مقايـسه بـا تيمـار شـاهد بـا      24 و 12 ، 6تيمارهاي حاوي   درنشان داد كه با كاهش ميزان آب مصرفيها  حاصل از اين بررسي

 گرم پليمر بر متر مربع در مقايسه با شاهد نتايج         3در اين ميان تنها تيمار    . سنجش رطوبت حجمي خاك و پتانسيل آب گياه برتري بااين تيمارها بوده است            
 درصد در ميزان آب مصرفي صرفه جـويي بعمـل           75د كه درتيمارهاي حاوي پليمردر مقايسه با شاهد تا ميزان           اين درحالي بو  . مناسبي را ازخود نشان نداد    

  .آمد
  

  ، رطوبت حجمي خاك، پتانسيل آب چمن)آكريل آميد پتاسيم(، پليمرهاي جاذب آب )Poa pratensis(چمن  : كليديهاي  واژه
  
   23 1مقدمه 

و هـا   روري اغلـب بـاغ  ض ـ چمن به عنوان يكي از گياهان اصلي و
از . كنـد   مـي نقش مهمي را در طراحي و ايجاد فضاي سبز ايفاها   پارك

نيمـه   آنجايي كه سطح وسيعي از ايران داراي آب و هواي خـشك يـا  
خشك است، درچنين اقليمي ايجاد فضاي سبز و چمـن كـاري بـدون              

). 4(بـود   نخواهـد  درنظر گرفتن امكانات كـافي آبيـاري امكـان پـذير    
دامي، كمپوسـت   ط برخي مواد افزودني مانند بقاياي گياهي، كوداختلا

 و5، ايگاتـا 4مواد جاذب الرطوبه مانند پليمرهـاي جـاذب آب، پرليـت    و
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4- Perlite  
5 - Aygata  

درخـاك افـزايش دهـد     توانند قابليت نگهداري آب را  مي6هيدروپلاس
اين مواد ماننـد پليمرهـاي آكريـل آميـد پتاسـيم       برخي از). 7  و6، 5(

از اين طريق باعث افزايش راندمان  بود بخشيده وساختمان خاك را به
باشد كه با توجـه بـه غلظـت امـلاح             مي گردند، اين درحالي    مي آبياري

پـذيرد    مـي   سال صورت  6 تا   4اين پليمرها هر     خاك جايگزيني مجدد  
)15.(  

در دنيـا بـرروي ايـن مـواد مربـوط بـه دهـه               هـا     شروع پـژوهش  
 مــيلادي تحقيقــات 2000در اوايــل ســال . باشــد  مــيمــيلادي1980

وسيعتري به خصوص در مناطق خشك جهان مانند آفريقـا، آمريكـاي            
اسـتفاده  ). 1(برخي مناطق خاور دور انجام گرفـت   جنوبي، خاورميانه و

از مواد جاذب رطوبت به عنوان ماده افزوده بـه خـاك در ايـران داراي                
انجام شـده محـدود بـه مطالعـات         هاي    سابقه چنداني نبوده و پژوهش    

  ). 9(آزمايشگاهي است 

                                                            
6- Hydroplus  

  )علوم و صنايع كشاورزي(  علوم باغبانينشريه
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 پليمرها بوده كـه    پليمرهاي نوع اكريل آميد پتاسيم از اين دسته
توانند بعنوان جاذب آب در افـزايش ظرفيـت نگهـداري آب خـاك               مي

اين مشخصه جهت مقابله با شرايط كم آبـي         . مورد استفاده قرار گيرند   
يـن  با مصرف ا  ). 15(و اثرات سوء تنش خشكي اهميت به سزايي دارد          

نوع پليمر رشد و كيفيت محصول به علت حفـظ و نگهـداري رطوبـت               
   ).7(يابد   ميافزايش

بنــا بــه دلايلــي چــون حفــظ آب و مــواد غــذايي خــاك، كــاهش 
آبياري مصرف پليمرهاي جاذب    هاي    آبياري و كاهش هزينه   هاي    نوبت

آب درگياهان زينتي و چمن و محصولات كشاورزي توسـط محققـان            
  ).1(ه است كشاورزي توصيه شد

هيدروژلهاي جاذب الرطوبه بـي بـو، بـي رنـگ، بـدون خاصـيت               
از نظـر بـار     . باشـند   مـي  آلايندگي براي خاك، آبهاي سطحي وگياهان     

الكتريكي داراي انواع آنيوني وكاتيوني بوده كه نوع آنيوني آن به دليل            
اينكه جذب كلوئيدهاي خاك شـده و در معـرض شستـشو قـرار نمـي              

  ).3( كاربرد دارد گيرند در كشاورزي
هيدروژلها به دليل داشتن خواص كشـساني و مكـانيكي، پـس از             

تواننـد خـواص فيزيكـي خـاك را           مـي  جذب آب و از دسـت دادن آن       
مقدار كاربرد آن بستگي به بافت و ساختمان خاك،         ). 15(اصلاح كنند   

نوع پليمر، گونه گيـاهي و شـرايط آب و هـوايي منطقـه دارد، كـه در                  
 استفاده از پليمرهـا بـه صـورت يكـسان و پـس از يكبـار                 بيشتر موارد 

  ).16( سال درخاك دوام آورده اند 6 تا 4استفاده اين مواد به مدت 
مكرر و پـا خـوري زيـاد ايـن          هاي     درچمن به علت برداشت چين    

). 14(يابـد     مـي   سال كاهش  2زمان با توجه به شرايط آب و هوايي تا          
 ـ 400مواد جاذب الرطوبـه درحـدود       ر جـرم وزنـي خـود آب جـذب          براب

خـشك، ژل دانـه اي را     هـاي     كنند، اين مواد پس از آبگيـري دانـه         مي
  ).1(آورند   ميبوجود

با افزايش مقادير پليمر مصرفي ظرفيت نگهـداري رطوبـت خـاك     
باشـد    مـي  يابد، اين افزايش در خاك لوم شني چشمگير تر          مي افزايش

حـساس بـه   هاي   در خاكدهد كه استفاده از پليمر     مي نتايج نشان ). 2(
فرسايش باعث افزايش چسبندگي بيـشتر ذرات خـاك شـده كـه ايـن               

  ).6(دهد   ميافزايش مقدار فرسايش را كاهش
توانايي و پتانسيل هيدروژلها و ميزان عمل آنها به چگالي ظاهري           
خاك، ساختمان خاك، فشردگي خاك، بافت خـاك و ميـزان تبخيـر و        

تواننـد از     مـي   پليمرهـاي همچنـين    ، ايـن  )18(تعرق آب بستگي دارد     
  ). 11(نوسانات دمايي خاك بكاهند 

معمولاً هدف از اضافه كردن هيدروژلها به خاك حفظ پتانسل آب           
افـزايش هيـدروژلها بـه خاكهـاي شـني درمقايـسه بـا           . باشد  مي خاك

دهـد    مـي  خاكهاي سيلتي رسي ولومي پتانسيل آب خـاك را افـزايش          
اكهاي رسي نفـوذ پـذيري را افـزايش         پليمرهاي جاذب آب درخ   ). 17(

سـرعت تجزيـه در     ). 3(كننـد     مـي  داده و ازسله بندي خاك جلوگيري     
پليمرهاي مخلوط شده در خاك مناطق خشك بـه مراتـب نـسبت بـه               

زماني كه پليمرها در خـاك   ).14(خاكهاي مناطق مرطوب بيشتر است 
، يابـد   مي گيرند ظرفيت نگهداري آبشان كاهش      مي مناطق خشك قرار  

تواند به علت وجود ميزان رس بالا وكـاهش ظرفيـت تبـادلات               مي كه
شيوه و روش آبياري نيز بر طول عمر پليمرها         ). 14(كاتيوني آنها باشد    

  ).17(تأثيرگذار است 
 گرم در متر مربع پليمرهـاي       6به لحاظ ميزان مصرف نيز با كاربرد      

 -40ننوع آكريل آميد پتاسيم كاهش ميزان آب مصرفي زمينهاي چم ـ   
 درصـد آب    95بـر همـين اسـاس       . )13(درصد گزارش شده اسـت      15

از آنجايي كـه    ). 10(موجود در پليمرهاي جاذب آب قابل استفاده است         
تحقيقات مناسب علمي در ايران با كاربرد اين نوع پليمرها برروي گياه            
چمن صورت نپذيرفته است اين تحقيق درجهت دسـتيابي بـه اهـداف             

  .ذيل انجام گرفت 
با كاربرد پليمرهاي توصيه شده نوع آكريل آميد پتاسيم تا چـه            ) 1

اندازه ميزان آب مصرفي را نـسبت بـه ميـزان مرسـوم منطقـه مـورد                  
  .توان كاهش داد  ميآزمايش

ميزان مناسب استفاده از پليمر نوع آكريل آميـد پتاسـيم بـراي             ) 2
  .گياه چمن چه اندازه است

ا در آزمايش و كاهش آبياري      كاربرد مقادير مختلف اين پليمره    ) 3
چه تأثيرات مثبت يا منفي برروي رطوبت حجمي خاك و پتانسيل آب            

  .گياه دارد
  

  مواد و روش ها
 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد 1384آزمايش دراوايل خرداد ماه    

دقيقـه  2 درجـه    54اسلامي واحد ميبد با مشخـصات طـول جغرافيـايي         
متر ازسطح  1080دقيقه و ارتفاع    16درجه و 32شمالي وعرض جغرافيايي  

دريا كه داراي اقلـيم كـشاورزي خـشك و تابـستان گـرم بـا متوسـط                  
ميلي ليتر و حداكثر و حداقل دماي مطلق سـالانه          175بارندگي ساليانه   

  . درجه سانتي گراد بود اجرا گرديد4/16 و 3/32به ترتيب 
 دسـي   3/3خاك مزرعه از نوع بافت لومي بـا هـدايت الكتريكـي             

 بوده و آب مورد استفاده جهت آبياري نيـز  8 برابر PHمتر و نس برزيم
  . دسي زيمنس بر متر بود2-3 و هدايت الكتريكي 8 برابرPHداراي 

به علت دوام و ارزاني پليمر نوع آكريل آميد پتاسيم از ايـن پليمـر               
براساس مطالعاتي كـه نتـايج آن پـيش         . جهت آزمايش استفاده گرديد   

 گرم بر متر مربع پليمرتـا انـدازه اي بـا اهـداف     6ان ازاين داده شد ميز 
تحقيق نزديك بود از اين رو با يـك نـسبت مناسـب از نـصف ميـزان          

بنـابراين  . اعلام شده تا چهار برابر آن جهت تحقيق درنظر گرفته شـد           
كامل تصادفي با چهـار سـطح پليمـر و سـه          هاي    طرح بر اساس بلوك   

 گرم  24 و   12 ،   6 ، 3ارت بودند از    سطوح تيمار پليمر عب   . تكرار اجرا شد  
پليمر خشك بر متر مربع خاك و صفر به عنوان تيمـار شـاهد در نظـر                 

  .گرفته شد
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 متـر مربـع   2×2عمليات آماده سازي زمين براي كرتهايي با ابعـاد     
از آنجايي كه عمق مؤثر نفوذ ريشه چمن حداقل پـنج     . صورت پذيرفت 

پليمرها دراين عمق قرارداده    تا ده سانتي متر زير سطح خاك قرار دارد          
پس از تسطيح كـردن بـه ازاي        . و اقدام به تسطيح خاك كرتها گرديد      

 كيلوگرم كود دامـي پوسـيده داده شـد و سـپس             3هر متر مربع زمين     
 گـرم در متـر مربـع جهـت كاشـت            40ازچمن رقم هلندي به ميـزان       

 كيلـوگرم كـود     25بصورت دستپاش استفاده گرديد، سپس به ازاي هر         
پخـش  هـا      كيلوگرم خاك اره مخلوط و درسطح كـرت        3مي پوسيده   دا

جهت سنجش ميـزان آب     . شد، پس از اين مراحل آبياري انجام گرفت       
قرار داده  ها    ورودي به هركرت يك كنتور در مسير آب رساني به كرت          

شد و از طريق آب پاش متصل به لوله انتقال، آبياري بـصورت بـاراني               
تـدايي آزمـايش و جهـت آب گيـري اوليـه             روز اب  15در  . انجام گرفت 

پليمرها، درسطح تمام كرتها به يك ميزان آبياري انجام گرفت و پـس             
مـدل   TDR 1از آن و براساس اندازه گيري رطوبت خـاك بـا دسـتگاه   

تحت فشار  هاي     و پتانسيل آب خاك با استفاده از صفحه        3000-6101
(Pressure plate)    ـ  ه كـاهش   و منحنـي پتانـسيل آب خـاك اقـدام ب

 روز از 15براي ايـن منظـور هـر    ). 14(ميزان آبياري درهركرت گرديد    
آبياري اوليه براساس   . خاك تيمارهاي مختلف نمونه برداري انجام شد      

لايسيمتري بود، كه ايـن     هاي    ميزان تبخير و تعرق گياه بر مبناي داده       
بـع  ليتر در متر مر   100 روز اول براي تمام كرتها و تيمارها         15ميزان در 

هـر روز   19،  15،  11 ، 6درنظر گرفته شد، كه در چهار نوبت در ساعات          
  .انجام گرفت

به مرور زمان ايـن ميـزان درتيمـار شـاهد ثابـت بـاقي مانـد امـا                   
ميـزان كـاهش آب براسـاس       . درتيمارهاي پليمردار كاهش پيدا نمـود     

 روز و پس از نمونه برداري از برگهـاي سـبز چمـن    15هر   و1جدول 
  .انجام گرفت

  
 زمان بندي و ميزان آبياري درتيمارهاي مختلف پليمر و - 1جدول

  )ليتر/ متر مربع(شاهد 
 پليمر/ روز 15 30 45 60 75 90
25 25 25 25 25 25 0 
5 5 10 15 20 25 3 
5 5 10 15 20 25 6 
5 5 10 15 20 25 12 
5 5 10 15 20 25 24 

  
 سـنجي    جهت اندازه گيري رطوبت حجمي خاك روش انعكـاس    

از آنجـايي  .  مورد استفاده قرار گرفـت TDRزماني با استفاده ازدستگاه  
كه حداقل عمق نفوذ ريشه چمن پنج تا ده سانتي متري سـطح خـاك               
قرار دارد و عمق كار گذاري پليمرها نيز در اين منطقـه از خـاك بـود،                 
                                                            
1- Time Domain Reflectometry 

اين عمق جهت اندازه گيري رطوبت حجمـي خـاك انتخـاب گرديـد،              
  اه در اين عمق قرار داددستگهاي  وتيغه

حال بايد تـأثير ايـن كـاهش رطوبـت بـرروي ميـزان جـذب آب                 
داديم كه براين اساس پتانـسيل آب         مي ازطريق گياه مورد بررسي قرار    

  ). 1(گياه شاخص خوبي براي شادابي و جذب آب از منطقه ريشه بود 
روز 15جهت اندازه گيري پتانسيل آب گياه اولـين نمونـه بـرداري             

براي نمونـه بـرداري از      . كاشت از گياه سبز چمن انجام پذيرفت      پس از 
سانتي متر مربع استفاده و نمونه برداري به صـورت          10×10يك پلات   

چمنهـا توسـط تيـغ و بـه         . كاملاً تصادفي ازسطح هركرت انجـام شـد       
صورت كف بر از كرتها جدا شده ودر محفظه يخ به آزمايشگاه منتقـل              

يـاه درون محفظـه فـشار انـدازه گيـري           سپس با قـرار دادن گ     . گرديد
  ).10(پتانسيل آب گياه انجام شد 

پس ازجمع آوري اطلاعات مربوط بـه تغييـرات رطوبـت حجمـي             
خاك و پتانسيل آب گياه بر اسـاس نمونـه برداريهـاي انجـام شـده و                 

گيري آب مورد استفاده قرار گرفته از طريق كنتور آبيـاري بـراي              اندازه
.  تجزيـه واريـانس شـد    SPSSتوسط نـرم افـزار  ها  هر كرت، اين داده

همچنين مقايسه ميانگينها نيز براساس آزمون چنـد دامنـه اي دانكـن             
  . انجام گرفت

  
 نتايج

  پس از انجام آزمايشات با توجه به كـاهش ميـزان آب مـصرفي              
رفـت كـه بـا كـاهش ميـزان            مـي  درتيمارهاي حاوي پليمر، انتظار آن    

رديم، كـه نتـايج    ك ـرطوبت حجمي در منطقه ريشه اين تيمارها مواجه         
ايـن درحـالي   .  اين مطلب را تأييد نكـرد 1بدست آمده بر اساس شكل  

تفـاوت معنـي داري     ) 3جـدول (است كه بر اساس نتايج بدسـت آمـده          
)05/0≤p (         نتـايج  . بين تيمارهاي حاوي پليمر و شاهد ديده نمي شود
مر نسبت به شـاهد و      ي گرم بر مترمربع پل    3دهد كه تنها تيمار     مي شانن

تيمارهاي ديگر ميزان كمتري را به خود اختصاص داده است، كه علت            
توان در كاهش ميزان آبيـاري ماننـد ديگـر تيمارهـاي           مي اصلي آن را  

حاوي پليمر در مقايسه با شاهد و كم بودن ميزان پليمر مـورد نيـاز در                
بـر اسـاس    ). 1شـكل   (تيمارهاي ديگر حاوي پليمر دانـست       مقايسه با   

ارهاي مختلـف،   مياز سه تكرار در ت    ) 2جدول  (ميانگينهاي بدست آمده    
 ـمر گرم بر متر   3تيمار    درصـد در    83/37ع پليمـر بـا ميـانگيني برابـر          ب

 درصد كمتـرين ميـزان را       42مقايسه با شاهد كه داراي ميانگيني برابر      
  . به خود اختصاص داده است

در بررسي ديگـر پتانـسيل آب گيـاه درطـول آزمـايش و در تمـام        
بر اسـاس ميانگينهـاي بدسـت       ). 3شكل(تيمارها روند صعودي داشت     

آمده از نمونه برداريها گياه درطول آزمايش، تيمارهاي مختلـف پليمـر            
م غ ـر و علـي  ) 2شـكل   (داراي پتانسيل آب مناسبي در گياه بـوده انـد           

بـين تيمارهـاي     ) p≥05/0( معني داري    كاهش ميزان آبياري اختلاف   
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كه اين مناسـب بـودن   ) 3جدول(مختلف پليمر با شاهد ديده نمي شود    
ايـن درحـالي    . رساند  مي پتانسيل آب گياه در تيمارهاي حاوي پليمر را       

  گرم بر متر مربع پليمر با ميانگين پتانسيل آب گيـاه 3است كه تيمار 
هد بـا ميـانگين پتانـسيل آب         كمترين ميزان را در مقايسه با شـا        52/7

 به خود اختصاص داده است، اين مطلب و آنچه در آزمايش            95/7گياه  
 گـرم بـر   3رطوبت حجمي حاصل گردد ريسك بالاي استفاده از تيمار     

  .  رساند  ميمترمربع پليمر را در مقايسه با ساير تيمارهاي پليمر
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   در تيمارهاي مختلف رابطه رطوبت حجمي خاك با روزهاي پس از كاشت-1شكل
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  روز پس از كاشت در تيمارهاي مختلف90 رابطه پتانسيل آب گياه -2شكل

  
   ميانگين رطوبت حجمي و پتانسيل آب گياه -2جدول 

TRT 0 3 6 12 24 
42ab 83/37 رطوبت حجمي b 18/42 a 20/42 a 33/42 a 
95/7 پتانسيل آب گياه  ab 52/7  b 2/8  a 32/8  a 34/8  a 

  ل يك حرف مشترك عدم وجود اختلاف معني دار بين تيمارها مي باشدوجود حداق



  395 ...    بر رطوبت حجمي خاك و پتانسيل) آكريل آميد پتاسيم (نقش پليمرهاي جاذب آب

  
   تجزيه واريانس رطوبت حجمي و پتانسيل آب گياه-3جدول 

MS رطوبت حجمي  درجه آزادي منابع تغييرات   پتانسيل آب گياه
  71/34ns 225/0 ns 4 تيمار
  ns 34/8 ns 15/526 2 تكرار

  139/0 75/17  8  اشتباه 
nsباشد  مي عدم تفاوت معني دار  

  
  بحث

براساس نتايج بدسـت آمـده از آزمايـشات انجـام گرفتـه بـر روي        
ميزان رطوبت حجمي خاك و پتانسيل آب گيـاه در دوره آزمـايش، بـا               
توجه به كاهش ميزان آبرساني در تيمارهاي حاوي پليمـر در مقايـسه             

 ـ  . با شاهد اختلاف معني داري ديده نشده است        وع آكريـل   پليمرهـاي ن
آميد درخاك به ماننـد ابرجـاذب آب عمـل كـرده و بـا ذخيـره سـازي           

افزايش حجم خود به مرور زمان رطوبت مورد نيـاز را بـراي              ت و برطو
كننـد،    مـي  گياه تأمين كرده و در شـرايط عـادي آن را در خـود حفـظ               

آيـد    مـي بنابراين تلفات آبي كه درشـرايط طبيعـي بـراي گيـاه بوجـود       
 نتيجه رطوبت حجمـي خـاك در مقايـسه بـا شـاهد      برطرف شده و در  

نيـز نتـايج   ) 13(هـاترمن و همكـاران    .دهد  مينتايج مناسبي را نشان
مشابه را گزارش كرده اند وعلت بر قراري تعادل رطـوبتي در خـاك را               
  .توانايي بالا پليمرها در حفظ آب در منطقه ريشه گياه معرفي كرده اند

در بررسـي انجـام گرفتـه بـر روي       دربين تيمارهاي حاوي پليمر     
 گرم بـر مترمربـع پليمـر در مقايـسه بـا             3رطوبت حجمي خاك تيمار     

 1شـكل (شاهد، كمترين مقدار رطوبت حجمي را به خود اختصاص داد           
علت كاهش رطوبت حجمي در اين تيمار به دليل كاهش ميزان           ). 2و  

آب مصرفي به صورت يكـسان در تمـام تيمارهـاي حـاوي پليمـر در                
گـرم بـر متـر مربـع پليمـر،          3در نتيجه در تيمـار      . ايسه با شاهد بود   مق

تركيب پليمر و خاك اطراف ريشه داراي پتانسيل لازم جهت دريافـت            
 ديگـر و شـاهد      يمقدار بيشتر رطوبت نبوده و در مقايـسه بـا تيمارهـا           

 ميزان رطوبت بيشتري از دسترس ريشه گياه و محيط اطراف آن خارج           
جه بـا افـت رطوبـت حجمـي در منطقـه ريـشه و               گردد، كه در نتي    مي

والاس و همكـاران    . همچنين پتانسيل آب در گياه مواجه شـده اسـت         
نيز در آزمايشات خود كمبود پليمرها را عامل كمبود ذخيره سازي         ) 19(

ميزان رطوبت درخاك نسبت به ديگر تيمارهاي حاوي ميزان مناسـب           
  .پليمر دانسته است

تواند   بودن رطوبت درمنطقه ريشه نمي     بايد توجه داشت كه فراهم    
ضامن رشد مناسب و كيفيت خوب گياه باشد، بلكه رونـد جـذب آب و               
قراردهي آب مورد نياز گياه از طرف پليمرها و در زمان نياز گياه بـسيار         

نتايج بدست آمده از بررسي بر روي پتانـسيل آب          . ار خواهد بود  ذتأثيرگ
رقراري يك رابطه آبي مناسب بين      گياه عملكرد مناسب پليمرها را در ب      

درحقيقت پليمرها علاوه بر ذخيـره سـازي        . دهد  مي خاك و گياه نشان   
آب مازاد در خاك به نحوي مناسب اين آب را در اختيار گياه قرار داده               
و از بروز تنشهاي موقت در گياه جلوگيري به عمل آورده اند، كه ايـن               

ه بـر ذخيـره سـازي در        مطلب نشان از فرايند مناسـب پليمرهـا عـلاو         
نيـز شـادابي    ) 12(فـري و بـاتلر      . بازدهي آب مورد نياز گيـاه نيـز دارد        

ژسـانس درگيـاه را نتيجـه تـأثير مثبـت پليمرهـا در              روايجاد حالـت تو   
در . برقراري يك رابطه مناسب بين آب خاك وگياه  معرفي كـرده انـد             

و 12،  6 نتايج بدست آمده از آزمايش نيز اين حالت در تيمارهاي حاوي          
  ). 2شكل( گرم پليمر بر متر مربع مشاهده گرديد 24

از آنجايي كه كاهش آبياري در اين آزمايش مـورد نظـر بـود لـذا                
. ار باشد ذتوانست در روند آزمايش تأثيرگ      مي كاربرد ميزان مناسب پليمر   

 گرم پليمر در متر مربع همانند ديگر تيمارهاي حاوي          3در تيمار حاوي    
) 3جـدول   (ي داري بين اين تيمار با شاهد ديده نـشد           پليمر تفاوت معن  
از ريـسك بـالاي كـار    ) 2 و 1شكل( شكلها و) 2جدول(ولي ميانگينها 

در آزماش مشابهي كه بر روي گياه ) 9( آستين و بانداري .دهند  ميخبر
ذغال اخته داشته اند به موردي اين چنيني اشـاره داشـته كـه موجـب                

علت اين امـر ميـزان كـم پليمرهـاي          . مرگ گياه را فراهم آورده است     
مورد استفاده در اين تيمار و در نتيجه ذخيره سازي كمتـر رطوبـت در               

  .مقايسه با ديگر تيمارهاي حاوي پليمر بود
  با توجه به اهداف وپرسشهاي مطرح شده در مقدمه طرح، نتـايج            

، 6دهند كه با كاهش ميزان آب مصرفي درتيمارهاي حـاوي             مي نشان
 گرم پليمر بر مترمربع در مقايـسه بـا شـاهد، در فاكتورهـاي               24 و   12

سنجيده شده رطوبت حجمي خام و پتانـسيل آب گيـاه تفـاوت معنـي               
 گرم پليمر بر مترمربع به دليل       3دراين ميان تنها تيمار   . داري ديده نشد  

كمبود ميزان پليمر مصرفي نتايج مناسبي را نسبت به ديگر تيمارهـاي            
تمـام   اين درحـالي بـود كـه در   . ازخود نشان ندادحاوي پليمر و شاهد 
 درصد در ميزان 75در مقايسه با شاهد تا ميزان  تيمارهاي داراي پليمر

بنـابراين بـه لحـاظ بهـره وري         . آب مصرفي صرفه جويي بعمـل آمـد       
 گرم پليمر بر متر مربع با مـصرف        6مناسب اقتصادي نيز كاربرد ميزان      

 روز جهـت چمـن كـاري توصـيه         ليتر آب بـراي هـر متـر مربـع در             5
  .گردد مي
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